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Korrosionsschutzkategorien

Korrosionsschutzklassen

Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944

K ) Dickenverlust Kondensieren . y
—— . orrosivitats- . . im 1. Jahr von| Einwirken von | Beispiele typischer Umgebungen
Ko::::;:;aot‘ss::r:sgt?l:; Korrosivitat| Schutzdauer SCh(l;;zher;'er* SOIIS';:';'::d'Cke in um lampf|Salzspriihnebel
(Klasse) in Stunden| in Stunden (h)
C-Stahl | Zink (h) Freiluft Innenraum
sehr gering kurz 2 bis 5 Jahre 70 - - gedammte |||
Cl wenig . ) Gebaude
unbedeutend aggressiv mittel 5 bis 15 Jahre 70 =13 |<0,1 - - < 60% ll
innen lang liber 15 Jahre 70 - - rel. Luftfeuchte
gering kurz 2 bis 5 Jahre 80 48 - gerizgn‘:ssrgﬂg‘iie“igte Ungeddmmte ||
Cc2 maRig . . 0,1- ! Gebdude mit
gering aggressiv mittel 5 bis 15 Jahre 120 1,3-25 07 48 - tr;cé(eigizlli(chrr]’r;a, Jeitweiser
auRen/innen lang Uber 15 Jahre 160 120 - Bereiche Kondensation
maRig kurz 2 bis 5 Jahre 120 48 120 Stadt- und Industrie- | Raume mit rel.
c3 weni 07- Atmosphare mit hoher MM
mAR a res%iv mittel 5 bis 15 Jahre 160 25-50 2’ 1 120 240 maRiger Luftfeuchte und
9 99 ! SO2-Belastung oder etwas H
aulen/innen lang Uber 15 Jahre 200 240 480 gemaRigtes Klima |Verunreinigungen
hoch kurz 2 bis 5 Jahre 160 120 240 Industrie-Atmosphare|  z.B.chem. |||
c4 maRig . . 2,1- und Kiiste Produktionshallen
stark aggressiv mittel 5 bis 15 Jahre 200 50 - 80 42 240 480 mit maRiger und Il
auBen/innen lang iiber 15 Jahre 240 - 280 480 720 Salzbelastung Schwimmbader
sehr hoch kurz 2 bis 5 Jahre 200 240 480 Industrie-Atmosphére
51 mit i
sehr stark aggressiv mittel | 5bis 15 Jahre | 240-280 |80 - 200 4é24' 480 720 h‘l’;‘:{éﬁ'ﬁﬁt‘fr Gebsude mit
(Industrie) ! h nahezu standiger |
. . und aggressiver 9
aulen/innen lang Uber 15 Jahre 320 720 1440 P Kondensation
Atmosphére und starker |
C5-M sehr hoch kurz 2 bis 5 Jahre 200 i 240 480 OffK[r]]Sterl?)- Un.dh Verunreinigung ||
sehr stark maritim mittel 5bis 15 Jahre | 240-280  |80-200| 4% 480 720 Sm?t'io‘ir:r'c €
(Meer) auBen/innen lang iiber 15 Jahre 320 720 1440 Salzbelastung

* Die Schutzdauer Die Schutzdauer ist keine ,Gewahrleistungszeit*
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