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Bewertung von
OberflachenunregelmaRBigkeiten bei
SchweilBnahten (Stahl)

Die Tabelle enthalt die Abnahmekriterien entsprechend DIN EN 1090-2, die sich auf die
Bewertungsgruppen nach DIN EN ISO 5817 beziehen. Die Ausnahmen, die in DIN EN 1090-2
angegebenen sind, wurden in der Tabelle berucksichtigt. Zusatzliche Anforderungen, die fur
Schweillnahtgeometrie und Nahtquerschnitt festgelegt sind, missen berlcksichtigt werden.

Fur die verschiedenen Ausfuhrungsklassen gelten folgende Abnahmenkriterien:

e EXC 1: Bewertungsgruppe D

e EXC 2: Bewertungsgruppe C, Ausnahmen: ,Einbrandkerbe” (5011, 5012), ,SchweilBgutuberlauf”
(506), ,Zundstelle” (601) und ,Offener Endkraterlunker” (2025) nach Bewertungsgruppe D

e EXC 3: Bewertungsgruppe B

e EXC 4: Bewertungsgruppe B+ (= Bewertungsgruppe B + Zusatzanforderungen nach Tabelle 17
DIN EN 1090-2)

Legende zur Tabelle
t |= dunnste Blechdicke
D |= Durchmesser einer Pore
a |= a-Mal’ bei KehIlndhten bzw. s-MaR bei Stumpfnahten
kU|= kurze UnregelmaRigkeit
U |= Uberhdhung
b |= Breite

alle MaRe in [mm]

Benennung der

UnregelmaRigkeit if1 Grenzwerte fur UnregelmaRBigkeiten
(ordl';‘(')"g;zz‘;‘)']'l)“ac“ mm|  EXC1 EXC 2 EXC 3 EXC 4
Riss (100) 0%5 nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig
Endkraterriss (104) 0%5 nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig
0,5
bis D=<0,3a nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig

Oberflachenpore (2017) | 3

> 3

D < 0,3a (max. 3

D < 0,2a (max. 2

nicht zulassig

nicht zulassig

mm) mm)
0,5
Offener Endkraterlunker b3|s Tiefe = 0,2t Tiefe = 0,2t nicht zulassig nicht zulassig
(2025) Tiefe = 0,2t Tiefe < 0,2t . _ . .
> 3 nicht zulassig nicht zulassig
(max. 2 mm) (max. 2 mm)
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Benennung der

UnregelmaRigkeit i:, Grenzwerte fur UnregelmaRigkeiten
(Ordnungszahl nach
ISO 6520-1) mm EXC1 EXC 2 EXC 3 EXC 4
Bindefehler (401) > . . . . , . . .
auRer Mikrobindefehler | 0,5 nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig
Ungenugender = | kU: Tiefe = 0,2t . _ , _ . _
Wurzeleinbrand (4021) 05| (max.2mm) nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig
, 0,5
Durchlaufende und nicht | pic | \): Tiefe < 0,2t | kU: Tiefe < 0,2t | nicht zulassig | nicht zulassig
durchlaufende 3
Einbrandkerbe (5011 und
inbrandkerbe ( un Tiefe = 0,2t Tiefe = 0,2.t Tiefe < 0,05t . . .
5012) >3 nicht zulassig
(max. 1 mm) (max. 1 mm) | (max. 0,5 mm)
05|
Wurzelkerbe (5013) b?i’s Tlefe+so(')ﬁ MM | u: Tiefe < 0,1t | nicht zulassig nicht zulassig
(nur bei weichem : . : .
Ubergang zulassig) _ 3| kU: Tiefe = 0,2t | kU: Tiefe < 0,1t kU: Eegbgg‘tt'efe kU: Eegbgg‘tt'efe
(max. 2 mm) (max. 1 mm) (max. 0,05 mm) | (max. 0,05 mm)
Zu grolse
Nahtiberhdhung bei | UsLEmME | Ustmme ) Us=mme ) U=1mme
einer 0.5 (max. 10 mm) (max. 7 mm) (max. 5 mm) (max. 5 mm)
Stumpfnaht (502)
Zugr"orSe . . Us1lmm+ Us1lmm+ Us1lmm+ Us<s1lmm+
Nahttberh6hung bei = 0 250 0.15b 01b 01b
ciner 0,5 (max. 5 mm) (max. 4 mm) (max. 3 mm) (max. 3 mm)
Kehlnaht (503)
(k)ng Us1lmm+ Us1lmm+ Us1lmm+ Us1lmm+
0,6b 0,3b 0,1b 0,1b
Zu groBe 3
Wurzelliberhéhung (504) Us<1mm+1b Us1lmm+ U<1lmm+ U<s1lmm+
> 3 (%ax 5 mm) 0,6b 0,2b 0,2b
' (max. 4 mm) (max. 3 mm) (max. 3 mm)
o Uberlauf in der | Uberlauf in der
S;ggvenigutuberlauf 025 Draufsicht Draufsicht nicht zulassig nicht zulassig
(506) ' < 0,2b < 0,2b
lauf hweiR 0,5 kU: kU:
Verlaufenes Schweilgut | ;¢ Unterwdlbung = | Unterwdlbung < | nicht zulassig nicht zulassig
(509) . 3 0,25t 0,1t
Decklagenunterwdlbung KU: KU KU KU
(511) ot et . .,
(nur bei weichem >3 Unter\(/)vglgtung < Unterv(\gollt;ung < Unter\(/)v%lgtung < Unterév%lgtung <
Ub | H ’ ’ ’ ’
ergang zulassig) (max. 2 mm) (max. 1 mm) | (max. 0,5 mm) | (max. 0,5 mm)
Durchbrand (510) 025 nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig
Ungewunschte Differenz der Differenz der Dn‘feren;. der leferen;_ der
. = - - Schenkelldngen | Schenkellangen
Asymmetrie der Kehlnaht 05 Schenkellangen | Schenkellangen | =7_ 15mm + <15mm +
(512) “l=2mm+0,2a ([=s2mm+0,15a] ~ 0 153 - 0 153
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Benennung der

UnregelmaRigkeit if1 Grenzwerte fur UnregelmaRBigkeiten
(Ordnungszahl nach
ISO 6520-1) mm EXC1 EXC 2 EXC 3 EXC 4
0'.5 Tiefe = 0,2mm + , . _ . .
Wurzelrickfall (515) bis _O it kU: Tiefe = 0,1t | nicht zulassig nicht zulassig
(nur bei weichem 3 '
Ubergang zulassig) kU: Tiefe < 0,2t | kU: Tiefe < 0,1t |kU: Tiefe < 0,05t . .
>3 nicht zulassig
(max. 2 mm) (max. 1 mm) | (max. 0,5 mm)
Wurzelporositat (516) 025 ortlich zulassig | nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig
Ansatzfehler (517) 025 zulassig nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig
05 kU: Differenz
bis | Zuma-MaB [ kU: Differenzzu | zulassig | nicht zulassig
3 <0,2mm + a=<02mm
0,1a
Zu kleine Kehlnahtdicke :
(5u213)| I kU: Differenz | kU: Differenz zu
zum a-MafR a
>3| =03mm+ =0,3mm + nicht zulassig nicht zulassig
0,1a (max. 2 0,1a (max. 1
mm) mm)
. Differenz zu a Differenzzu a | Differenz zu a
Zu grofie Kehinahtdicke = zulassig <1mm+0,2a |[<=1mm+ 0,15a|<1mm + 0,15a
(5214) 0,5
(max. 4 mm) (max. 3 mm) (max. 3 mm)
. |bei Beibehaltung|bei Beibehaltung
Zindstelle (601) 0_5 der der nicht zuldssig | nicht zulassig
' Eigenschaften | Eigenschaften
SchweiBspritzer (602) 025 je nach Werkstoff und Korrosionsschutz
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