	Rev. 0

vom 09.10.2011
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(DIN EN 1090-2 Abschn. 10.2)
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Tabelle 2: Oberflächenvorbereitungsgrade gemäß DIN EN ISO 8501-1 nach der Strahlentrostung.
	Oberflächenvorbereitungsgrade
	Verfahren

	primär
	Sekundär
	

	Sa 1
	
	PSa 2 
	
	Strahlen

	Sa 2
	
	PSa 2,5
	
	

	Sa 2 1/2
	
	PSa 3
	
	

	Sa 3
	
	
	
	

	St 2
	
	PMa
	
	Von Hand oder maschinell betriebene Werkzeuge

	St 3
	
	PSt2
	
	

	Be
	
	
	
	Beizen


